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the inspiration behind the performance
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Composition & Care

500 cm 3
Fire Certificate
EN13501-1 4

TECHNICAL

NDFR

Non Durably Flame Retardant

chemically treated with a water solution and if wetted in any
way should be retreated

DFR
Durably Flame Retardant
chemically treated to withstand a number of cleanings

6 IFR
Inherently Flame Retardant
woven from fibres with a high flame retardancy

FR
Flame Retardant
chemically treated to an individual specification

NOT FR
Not Flame Retardant no flame retardant treatment

Confirmation that the fabric meets one or more flame
S retardant standards

BS5867 BS5867 Pt2 B is the British Standard for flame retardant fabrics
used for curtains and drapes

BS5852 BS5852 Pt1 is the British Standard for flammability of
upholstered composites for seating

BS4790 BS4790: 1987 Determination of the effects of a small source of
ignition on textile floor coverings hot metal nut method (method 1, loose
laid)

EN13773: 2003 Meets European fire safety standards for vertically hung
fabrics. Burning behavior, ignitability testing of curtain fabric for use in
the contract market.

TL 1080-0002/8 German Military Specification for horizontally tested
materials

EN14041 Details the requirement for CE Marking of textiles, laminate
and resilient floor coverings

BS7905-1:2001 Lifting equipment for performance, broadcast and

similar applications.

UK Europe Middle East

Vietham Macau

ATTRIBUTES

Approx roll length of material
in linear metres (m) & feet (ft)

&

Approx width of material in
centimetres (cm) & inches (”)

t
2 3

Approx weight in grams per metre squared (g/m?)

Approx thickness in (mm)

1P|

M1, M2, M4 Conforms to French Fire Regulations

B1, B2 Conforms to German Fire Regulations DIN 4102

IMO Conforms to International Maritime Organisation regulations
Classe Uno Meets ltalian Fire Regulations

BS EN13501-1 Fire Classification of construction, products and building
elements. Classification using test data from reaction to fire tests

CFC EN ISO 9239-1 Reaction to fire test. Horizontal surface spread of
flame on floor covering system. Determination of the burning behaviour
using a retardant heat source

NFPA 701 NFPA 701: (USA) Standard Methods of Fire Tests for Flame
Propagation of Textiles and Films

EN9239-1 Reaction to fire tests — horizontal surface spread of flame on
floor covering systems

DIN EN1021 Meets European fire safety standards for exposure to
different ignition sources, namely a lit cigarette and butane flame.
Assessment of the ignitability of upholstered furniture

Hong Kong




Datasheet - Fabrics & Flooring

To ensure you get the best from the product supplied to you, we advise you follow the care instructions within
this datasheet.

NDFR
EN13501-1

J&C Joel Ltd.

100% Polyester

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

Non-Durably Flame Retardant. This means that the fabric is chemically
treated and if wet (in any way) should be retreated to meet the
flammability requirements of EN13501-1. Therefore, the cloth will not
withstand wet cleaning and should be re-flame proofed whenever wet.
The cloth can be professionally dry cleaned using the correct chemical
process.

Notwithstanding the aforementioned, it would be our advice to only dry
clean this material periodically. We would suggest that the curtain be
soft-brushed on a regular basis and periodically cleaned using a
vacuum and drapery attachment. Commercial flame retardants may
alter the aesthetics, appearance, colour or performance of the textile
material.

This fabric is not pre-shrunk.

O X X X X

Dry Clean Only Do Not Wash Do Not Bleach Do Not Iron Do Not Tumble Dry

22\
® s B S D

Fire Rating: Approx Roll Length: Width: Weight: Fire Certification: Colours

NDFR 30m / 98ft 500cm / 197" 340 g/m? EN13501-1 Available

For further information please contact our sales team sales@)jcjoel.com

UK Europe Middle East Vietham Macau Hong Kong




Fire Test Certificate — Specimen

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 ﬁ

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1

Mm- FLT KE2419812 meﬁtﬁ”ﬂ ﬁjf d!]ﬂ
. Brandverhalten

von Baustoffen
Dipl-Ing. Uwe Kishnost

Steinsfrosse 18
[ - 14822 Borkheide

Austellungsdatum

: 2012-12-08 Fon:+ 49 33845 Y0901
Daleod laseen Fox: +49 33845 90909
Art des Unbeschichtetes, impragniertes Gewebe aus Mol Indo @hselobe.cu
Prifmaterials Polyestergarn PUZ-5telle {LBOY): BRAD?
Description of the Uncoated, impregnated fabric made of Notified Bady io.: 1507
samples polyester yam
Bezeichnung des
Materials = !
Name of the test DNrectTex ThauimRon
material

Klassifizierung nach DIN EN 13501-1:2010
{in den beschriebenen Einbaubedingen) o
Classification acc. to DIN EN 13507-1:2010

(mounting and fixing as described)
m:'“'"" siehe / see 4.1
Hirweisa / Wamings -

Diesas Dokument dient nicht der Typzulassung odar Zartfirisrung des Bauproduktes.

Thiz document does nol represerd type approval or cerfification of the product.

Dieser Klassifizierungsberncht gt nichl, wenn der geprifte Baustofl als Bauprodukt im Sinne
der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO §17 Abs.3).

Thiz classification report is nof vaid, if the tested matenal iz used ax & consiruction product
aceording fo German Stafe Buitding Reguiations (Model Building Code MBO §17 Abs.3),
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt mchl einen ggl. notwendigen baurechtlichen /
bavaufsichtlichen Machweis nach Landesbavordnung

This classifcalion regor is i no case o substiule for any requined certiication according fo
German Stale Bullding Regulalions

Dieser Klassifizierungsbericht ist zweisprachig. Im Zweifel gilt der deutsche Worllaut,

Thiz classification report has been issved bilingually. in case of doubl, the Germarn wording is valid,

HLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT

Dreser Klassifinerungsbericht besteht aus Blatt 1 bis 5 und dar nichl auszugsweise benute! oder
auszugsweise reproduzien werden
This classificalion report compnises 5 pages and may only be used or reproduced in ifs enfirety,

ﬂ-_l'llfl.ll'll'l'll‘ Prdf-, l]lunu:hunn:- und Zertifiziorungaestolle
Domser i it i WWoriaws Unef O ZUStO virSABnTCH Wikian. Fur wandina Viiegen e i ALRILON sl vort e

UK Europe Middle East Vietnam Macau Hong Kong




Fire Test Certificate — Specimen

Klassifizierungsbericht Blatt 2 von 5 FLT KE3419812
Classification report page 2of 5 FLT KE3413812

1. Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Details of the classified building product

1.1 Aligemeines
General

Die Klassifizierung in diesem Bericht gilt fir das Bauprodukt fir folgende Anwendungs-
bereiche (gemifl Angaben des Auftraggebers):

Unbeschichtetes Gewebe aus Polyester in Leinwandbindung mit einer bedruckbaren
Impragnierung mit flammhemmenden Additiven,

Handelsname: "DirectTex Theatre Soft”

The classification given in this classification report is valid for the construction products’s
following end use application (indicated through the sponsor):

Uncoated polyester fabric in plain weawve with an printable impregnation containing fame
retardant addilives.

Trade name: "DirectTex Theatre Soft”

1.2 Beschreibung des Bauproduktes
Description of the construction product
Das Pradukt wird in den genannten Prifberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen,
vollstandig beschrieben.
The product is fully described in the test reports in support of this classification,

Das Produkt erflilt angabengemal derzeit keine europaische Produktspezifizierung.

According lo the owner of this repar, the product complies with no european product
specﬁ?cafﬁmmfar )

Rmuﬂaand msuﬂsh scq:punufws dmm:atbn

24 richte

Reaports
Durchgefihrt ven | Auftraggeber Prafverfahren Prifbericht Nr.
Prepared by Sponsor Test mathod Test report No.
FIRELABS DINEN 11925-2:2010 |FLT E2419812

Steinstrasse 18

D-14822 Borkheide
DiN EN 13823:2010 FLT E3418812.

—_— ..-};-"
":'_‘F*I e
Cal sy

R SEY

Fy=
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Fire Test Certificate — Specimen

Klassifizierungsbericht Blatt 3von 5 FLT KE3419812

Classification report page Jof § FLT KE3419812

2.2 Priifergebn|

Test I‘BSU-‘:_[S
Priufverfahren / Parameter / Anzahl der Ergebnisse / rosulls
test method paramefer Prifungen / | stetige Parame- | diskrete Para-
numberof | ter (m)/ meter Uberein-
tests continaus stimmend /
parameters (m) | comphance with
parameters

AT [K] = . )

DIN EN ISO 1182 |y sl - - A
Am (%] - I
PCS'™  [(MJikg) - - 1.
pcs'™  [MJim - - il

DINENISO 1746 oo (M
pcs'™  [Markg) - . .
pcs'?  [MJikg] - - A
THRseas  [MJ] 0,39 A
FIGRAx =z [Wis] 1,54 !
FIGRAzau [WWis] 1,54 g,
TSPaes (M7 47,52 if;

. SMOGRA  [m?/s?] 222 A

DIN EN 13823 : 4
LFS = Kanteledge A jalyes
brennendes
Abtropfen/Abfallen
flaming : A nein [ no
dropletsiparticles

DIN EN ISO 11925-2

Kantenbeflammung / 12

edge fame attack

Flachenbeflammung / 6

surface flame attack

Beflammung f
e Fs < 150 mm &
Beflammung / :

s = il Fss 150 mm 18 ! jal yes

brennendes Abtropfen/ | Entziindung des

Abfallen Filterpapiers / i :

flaming droplets/ ignition of filter 4 naln/pa

particles PEpeT

Gilt nicht fiir den erweiterlen Anwendungsbareich / nol for exfended application

1. nicht anwendbar / not applicable

{a)
(b}

fur homogene Bauprodukte und substantielle Bestandieile von nichthomogenen Bauprodukten /
for homogeneous products and for substaniial components of non-homogeneous progucls
fiir jeden Aufieren nichtsubstantieflen Bestandieil von nichthomogenen Bauprodukten /

for each extemal non-subsiantial componen! of non-homoganeous progucts

{ch
(d):

fir das Produkl als Ganzes / for the product as a whale
fir jeden inneren nichtsubstantieflen Bestandieil von nichthomogenen Bauprodukten /

far each irdemal non-sulistanital componend of non-homogeneaus products

UK Europe

Middle East

Vietham Macau
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Fire Test Certificate — Specimen

Klassifizierungsbericht Blatt 4 von 5 FLT KE3419812
Classificalion report page dof 5§ FLT KE3413812
3. Klassifizierung und Anwendungsbaraich

Classification and field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIM EN 13501-1 in der derzeit glitigen Fassung.
This classification has been carried oul acc. DIN EN 13507-1 in the currantly valid version,

3.1 Klassifizierung
Classification

Das Produkt gemaR Absatz 1.2 wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert.
The product according to chapter 1.2 in relation to its fire behaviour is classified:
B
Die zusatzliche Klassifizierung fiir die Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation to smoke production is:
s1
Die zusatzliche Klassifizierung fur das brennende Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in relation lo faming droplelsiparticles is:
do
Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fir Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbeldgen und Rohrisclierungen ist: _
The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings
and linear pipe thermal insulation is:

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtrapfen/Abfallen
Fire behaviour Smoke production Flaming dropletsiparticles
B e [ A d 0
oder / or
B-s1, d0

3.2 Anwendungsbersich

Field of application

Diese Klassifizierung ist nur fur folgende Produktparameter bzw. Endanwendungs-
bedingungen giiltig:
This classification is valid solely for the following product paramelers and respectively
end use conditions:
Bezeichnung des Materials / ;
e of matar DirectTex Theatre Soft
Gesamtflachengewicht /
weight per unit area, total 320 jgimry
Dicke / thickness 0.56 + 0,02 [mm]
Farbe | colour weill / whife
Schichten / layers 1-lagig | single layered
Untergrund / substrate Freihangende Verwendung

- angrenzende Baustoffe: mind. Klasse A1 oder AZ-s1,d0,

Dichte =870 kg/m? im Abstand = 80 mm
Suspended freely
- adjacent products: at leas! classes A1 or A2-51,d0,
densily »870 kg/m?, facing an open space = 80 mm
Befestigung / fixing mechanisch | mechanicaly el Mes |
l i
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Fire Test Certificate — Specimen

Klazsifizierungsberichi Blatt 5 von 5 FLT KE3419812
aeeifization rmparf page 5of 5 FLTRE3419812

4. Einschrinkungen

Limitations
Das HKlassifizierungsdokument stelt keine Typengenehmigung oder Zedifizierung des
Produktes dar. Die Prifstelle hat keine Rolle in der Probenauswahl gespielt, obschon die
Prifstelle angemessene Referenzen, die vom Antragsteller stammen, bereit halt, um die
gepriften Proben zu dokumentieren.
This classification document does nol represent lype approval or cerification of the product.
The laboratory has played no part in sampling the product for the fests, although it holds
appropriate references, supplied by the company, lo provide a documentation of the samples
lested,

4.1 Geltungsdauer

Validity
Die Festlegungen und Bewertungen von Prifungen des Brandverhaitens unterliegen einer
standigen Weiterentwickiung. Dies kann Anderungen in damit verbundenen Rechis-
varschriften zur Folge haben. Aus diesen Griinden wird empfohlen die sachliche Richtighkeit
von Prifberichten und von Klassifizierungsbenchten, die alter als 5 Jahre sind, durch den
Nutzer Oberpriifen zu lassen, Die Prifstelle, die diese Berichte ausgestellt hat, kann, nach
Veranlassung des Inhabers, eine Uberprifung der zugehtrigen Prifverfahren oder der
Klassifizierungsgrundlagen durchfihren, um die Ubereinstimmung mit den aktusllen
Vorschriften zu gewshrieisten und -falls notwendig- erganzende Prifungen durchzufihren
und einen Bericht neu auszufertigen.
and refinement. Changes in associaled legislation may also ocour For these reasons, i is
recommended tha! the relevance of test and classification reparts over five years old should be
considered by the user. The laboralory that issued the raporf will be able to offer, on behalf of
the legal ewner, a review of the procedures adopled for a particular test or classification to
ensure that they are cansistent with current practices and -if required- proceed additional lesting
with & new issue of a report,

4.2 Hinweise

Warmings
In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abstanden, Befestigungen, Fugen-
ausbildungenferbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen, Farben als
in Abschnitt 3.2 angegeben, kann das Brandverhalten so unglnstig beeinflusst werden,
dass die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderan
als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen,
Used in connection with other materials, esp. other substrates/backings, air gaps/voids,
types of fixation joints, thickness or densily ranges, coalings. colours than those given in
chapter 3.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classifi-
cation given in clause 3.1 would no fonger be valid. The fire performance aof other than the
parameters given above has o be lested and classified separately.
Dieser Klassifizierungsbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erstelit.
This test classification report had been issued without prejudice (o legal rights of a third party
or in respect of private proprigtary rights.

Borkheide, 2012-12-08

proe. S sl gy i o

Leiter der Prifstalla Bl 1 | Sachbearbeiter / Prifer

Head of the test laboratory i\ .g.-—-L o In charge for testing

Dipl.-Ing. Uwe Kihnast o ._’_{_,jdf_;:’s_'- Dipl.-Ing. Manfred Sailer
A
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the inspiration behind the performance

J&C Joel United Kingdom - HQ
uksales@jcjoel.com

J&C Joel Europe
eusales@jcjoel.com

J&C Joel Middle East
uaesales@jcjoel.com

J&C Joel Vietham
asiasales@jcjoel.com

J&C Joel Macau
asiasales@jcjoel.com

J&C Joel Hong Kong
asiasales@jcjoel.com

09009099

www.jcjoel.com





